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Vemis de protection pour les fers rouillés et non rouillés
Stoppe et protége la rouille sans changer sa couleur
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         Plaque saine - Pas de progression     Dégradation totale du film               Plaque rouillée – Film cloqué

        de la corrosion autour de la rayure                                                              progression de la corrosion à




            plus de 1 cm de la rayure

        Essais réalisés en enceinte Brouillard Salin sur plaques en acier doux non rouillées 

       recouvertes par 4 couches successives de vernis, sur lequel on a provoqué volontairement

       une rayure. Les Vernis A et Vernis B sont deux vernis concurrents du marché.
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